
 (Análise realizada pela U.S. Borax.)

ANÁLISE QUÍMICA DAS PRINCIPAIS 
FONTES DE ULEXITA DA AMÉRICA DO SUL
Nos testes abaixo, todas as amostras tinham um tamanho de partícula 
semelhante.

15% 100% 4

Ulexita (Bolívia) 
Granulado no Brasil

10% 44% 51

Ulexita (Chile) 10% 22% 4214

10% 35% 96

Ulexita (Argentina) 

15% 23,3% 105

10% 59% 962

Ulexita (Peru) 

15% 26,6% 41

B% TOTAL 
(garantido)

% B SOLÚVEL EM 
H2O QUENTE  

METAL PESADO 
ARSÊNIO (PPM)




